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(57) Rezumat:
1

Inventia se refera la medicina, in special la
un material polimeric cu  proprietati
antimicrobiene pe bazd de poliacrilamida
impregnata cu enotaninuri hidrosolubile.

Conform inventiei, se revendicd un
material polimeric cu proprietati
antimicrobiene, care constd din poliacrilamida

2

impregnatd cu enotaninuri hidrosolubile cu
concentratia de 2,5%, totodatd enotaninurile
hidrosolubile sunt obtinute prin modificarea
chimicda a enotaninurilor cu peroxid de
hidrogen.

Revendicari: 1

Figuri: 2



(54) Polymeric material with antimicrobial properties

(57) Abstract:
1

The invention relates to medicine, in
particular to a polymeric material with
antimicrobial properties based on
polyacrylamide, impregnated with water-
soluble enotanins.

According to the invention, a polymeric
material with antimicrobial properties is
claimed, which consists of polyacrylamide

2

impregnated with water-soluble enotanins in a
concentration of 2.5%, at the same time the
water-soluble enotanins are obtained by
chemical modification of enotanins with
hydrogen peroxide.

Claims: 1

Fig.: 2

(54) IlomumepHBI MaTepuasl ¢ AHTUMHUKPOOHBIMM CBOMCTBAMH

(57) Pedepar:

N300peTeHne OTHOCHTCS K MEIUIIMHE, B
YAaCTHOCTH K TMOJUMEPHOMY MAaTepHally C
AHTUMHUKPOOHBIMH CBOMCTBAMH Ha OCHOBE
MOJIMAKPUIIAMUIA, HUMIIPETHUPOBAHHOTO
BOJIOPaCTBOPUMBIMH SHOTAHUHAMM.

CorimacHO  U300pETCHUIO, 3asIBIISIETCS
MOJIMMEPHBI MaTepuall ¢ aHTUMHUKPOOHBIMU
CBOMCTBaMH, KOTOPBIi COCTOHUT u3

MOJIHAaKpUIIaMUAA, HUMIPErHUPOBAHHOTO
BOJIOPAaCTBOPUMBIMU SHOTAaHUHAMHU c
KOHIIEHTpaluen 2,5%, pu 3TOM
BOJIOPACTBOPUMBIE ~ DHOTAHUHBI  IOMYyYEHBI
IyTeM XUMHMYECKOI MoJH(UKAIN
9HOTaHMHOB MEPEKHCHIO BOAOPOJIA.

I1. popmymsr: 1

@ur.: 2
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Descriere:

Inventia se referd la medicind, in special la un material polimeric cu proprietati
antimicrobiene pe baza de poliacrilamida impregnata cu enotaninuri hidrosolubile.

Cea mai apropiata solutie de obiectul revendicat este crema pe bazd de substanta
biologic activa de origine naturala — Enoxil, utilizata in calitate de remediu antimicrobian
[1].

Dezavantajul cremei constd in faptul cd ea nu manifestd proprietdti antimicrobiene
suficient de inalte pentru tratarea afectiunilor, fiind adesea si incomoda in aplicare pe
suprafata cutanata.

Problema solutionatd de inventie constd in sporirea proprietatilor antimicrobiene si
comoditatea din punct de vedere al utilizarii medicale.

Esenta inventiei constd in aceea cd se revendicd un material polimeric cu proprietati
antimicrobiene, care consta din poliacrilamidd impregnatd cu enotaninuri hidrosolubile cu
concentratia de 2,5%, totodatd enotaninurile hidrosolubile sunt obtinute prin modificarea
chimica a enotaninurilor cu peroxid de hidrogen.

Avantajul poliacrilamidei elaborate si impregnate cu enotaninuri hidrosolubile cu
concentratia de 2,5% (Enoxil) constd in aceea ca forma noud medicamentoasd poseda
proprietati antimicrobiene sporite si este mai comoda de aplicat pe suprafata cutanata in
comparatie cu celelalte forme medicamentoase pe baza de taninuri hidrosolubilizate chimic
cu peroxid de hidrogen.

Rezultatul tehnic al inventiei consta in sporirea activitatii antimicrobiene de 1,57...1,86
ori fata de bacterii si de 1,76 ori fata de specia de fungi-drojdie Candida utilis.

Exemplu de realizare a inventiei

La sinteza poliacrilamidei (PAA) sunt utilizate: acrilamida CzHsNO (99,5%, Fluka),
N,N'-metilen-bis-acrilamida C7H10N20- (99,0%, Fluka), persulfatul de amoniu (NH4)S;0s
(98,0%, Fluka), N,N,N'N', - tetrametiletilendiamina CsH1sN2 (99,0%, Fluka), metil celuloza
si solutia apoasa de glucoza. Detaliat, sinteza PAA pentru aplicari biomedicale este descrisa
in brevetul UA 64849. Copolimerizarea acrilamidei cu agentul de reticulare este realizata
intr-o solutie izotonica in prezenta persulfatului de amoniu la 35°C timp de 2 ore. Apoi,
polimerul obtinut se spald bine cu o solutie izotonica la o temperatura de 35...40°C pentru
indepartarea monomerilor reziduali.

Pentru prepararea sistemului PAA-Enoxil, poliacrilamida uscata (sub forma unui disc de
40 mm in diametru) se plaseaza intr-un pahar de sticla (600...800 ml) cu 500 ml de
solutie Enoxil de 2,5% in apad distilatad. Se utilizeazd 500 ml de solutie pentru ca
concentratia acesteia sd nu se micsoreze esential dupa impregnarea Enoxilului in matricea
de PAA. Umflarea PAA si impregnarea Enoxilului in solutie se efectueaza timp de 20 ore
la o temperaturd de 26...28 °C. Ca rezultat, se formeazd un disc moale de hidrogel
transparent PAA de culoare oranj saturat cu solutie de Enoxil. Proba de control PAA la
umflarea in apa distilatd formeaza un hidrogel incolor transparent.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1-2, care reprezinta:

- fig. 1, aspectul mostrelor: a - PAA uscat initial (1), hidrogelurile PAA mentinute in
apa (2) si solutie apoasa de Enoxil (3); b - PAA-Enoxil uscat (1) si PAA uscat (2) dupa
indepartarea apei din hidrogel prin uscare in aer liber;

- fig. 2, spectrele 1H RMN ale gelurilor PAA saturate cu Enoxil la diferite temperaturi:
in aer (a), in mediu de CDCl; dupa mentinere timp de 60 min (b) si in mediu de CDCl3 cu
un adaos de 15% TFA (c).

Diametrul discului PAA impregnat cu Enoxil creste pana la 85 mm (Fig. 1a). In acelasi
timp, masa discului de PAA impregnat cu Enoxil se mareste de circa 14 ori (cresterea masei
probelor a constituit 14,0£0,5 g per 1 g PAA initial). Uscarea hidrogelului se efectueaza
timp de 6 zile la temperatura camerei. Proba PAA-Enoxil, obtinuta intr-o solutie apoasa
2,5% de Enoxil se incélzeste in continuare intr-un cuptor de uscare la 30 °C timp de 4 ore.
Dupa indepartarea apei din hidrogel, discurile PAA recapata dimensiunea sa initiala (Fig.
1b). Ca urmare a acestei proceduri, se obtine preparatul complex PAA-Enoxil de culoare
rosu-brun.

Unul din scopurile principale ale inventiei este dirijarea desorbtiei substantei biologic
active Enoxil din matricea PAA. Pentru aceasta, au fost realizate cercetari vizand influenta
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solventilor cloroform cu izotopul deuteriu (CDCls) si a acidului trifluoracetic (TFA) asupra
legaturilor chimice intre preparatul Enoxil si matricea PAA.

Saturarea gelului cu Enoxil a condus la reducerea semnalului grupurilor detinatoare de
protoni ale polimerului in probe complet dezghetate (Fig. 2 a-c). In mediul de CDCl; s-a
micsorat intervalul de temperaturi in care se observa semnalul apei neinghetate (Fig. 2b).
Acest fapt denotd procesul mai eficient de difuzie a cloroformului in proba incarcata cu
Enoxil. In prezenta TFA, semnalul clusterelor de api care dizolva slab acidul are o
intensitate maxima in intervalul temperaturilor inalte (Fig. 2¢).

Saturarea 1n prealabil a PAA cu Enoxil conduce la diminuarea cantitatii de apa legata
puternic si a valorii energiei interfazice (tabelul 1). Probabil, acest fenomen este conditionat
de formarea aductilor intre structurile moleculare ale Enoxilului si lanfurile polimerice ale
PAA. Despre eficacitatea acestui tip de interactiuni moleculare, se poate concluziona in
baza diferentei intre valorile energiei interfazice. In acest caz, in aer interactiunea Enoxil-
PAA constituie 6,7 J/g, in mediu CDCl; - 9,4 J/g, si mediu CDCIz + TFA - 2,2 J/g.
Totodatd, se produce o schimbare semnificativda a formei distributiilor in baza razelor
clusterelor apei absorbite, ceea ce indicd prezenta unei influente puternice a compozitiei
mediului care formeaza faza lichida a gelului asupra amplasérii relative a lanturilor
polimerice care au absorbit Enoxil.

Tabelul 1. Caracteristicile straturilor de apa neinghetata in gelul poliacrilamidic initial si
saturat cu Enoxil, continand 500 mg/g H.O

S
Mostra Mediu (rifq“;g) Cos(mglg) | 8GS(kI/mol) | s (Vg)
Aer 160 340 3 17.9
oAA CDCl; 20m 175 325 3 19,6
CDCl; 60 m 180 320 3 20,7
CDCI+TFAA | 240 260 2,75 16,6
Aer 120 380 -3 11,2
PAA+Enoxil | CDCl;60m 90 410 3 10,2
CDCI+TFAA | 180 320 3 14,0
Exemplu

Testarea activitatii antimicrobiene a poliacrilamidei impregnate cu Enoxil

in acest scop se aplici metoda difuziei in agar. Agarul dizolvat in apa distilatd se
incélzeste pana la fierbere §i se toarnd in cutii Petri pentru solidificare. Se pregatesc culturi
de 24 ore de bacterii si fungi. In calitate de bacterii se selecteaza tulpinile nepatogene de
Bacillus subtilis, B. cereus, Pseudomonas aeruginosa, in calitate de fungi-drojdie se
utilizeazd tulpina de Candida utilis. Se prepard initial solutii ale culturilor de
microorganisme cu densitdtile optice de 2,0 pentru bacterii si 7,0 pentru fungi in
conformitate cu indicele McFarland. Ulterior, se efectueaza dilutii ale culturilor de
microorganisme, pand la concentratia de 10° pentru bacterii si 10% pentru fungi. Se
efectueaza godeuri in agarul uscat cu diametrul de 8,0 mm, folosind o bagheta sterila. Cate
0,1 ml de solutie de microorganisme (doza de insaméntare) se plaseaza pe cutii §i cu o
spatula sterila se repartizeaza pe toata suprafata agarului din cutie. Ulterior, cate 0,1 g de
cremd se introduc in godeuri. Paralel in alte cutii se plaseaza discuri de poliacrilamida
impregnate cu Enoxil de 2,5%. Cutiile insamantate se plaseaza in termostat la temperatura
de 35°C pentru bacterii si 25 °C pentru fungi-drojdie.

Rezultatele se evalueaza in baza masurarii diametrelor de inhibitie a cresterii
microorganismelor in jurul godeurelor cu crema si a inelelor de poliacrilamida. Citirea
rezultatelor se efectucaza peste 24 ore pentru bacterii si 48 ore pentru specia de fungi-
drojdie. Cercetarile efectuate repetat prin hidrosolubilizarea gelului de PAA cu Enoxil
demonstreaza ca proprietatile microbiologice ale noului produs farmaceutic se reproduc si
ca acestea sunt stabile pe durata a 3 ani.
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Tabelul 2. Activitatea antimicrobiana a cremei cu Enoxil (solutia cea mai apropiata) si
poliacrilamidei cu Enoxil (inventia)

Produs Diametrul zonei de inhibitie, mm

B.subtilis B.cereus Ps.aeruginosa C.utilis
Cremd cu Enoxil | 4 0101 12,0£02 | 13,0£0,2 10,5¢0,1
2,5%
Poliacrilamida  cu| o5 5195 | 207201 | 254033 19,340,
Enoxil 2,5% (initial) | <>~ S = o
Poliacrilamida  cu
Enoxil 2,5% (peste 3 | 22,0+0,2 20,0+0,3 24,33+0,2 18,5+0,1
ani)

Conform datelor din tabelul 2 se observa ca sporul activitdtii antimicrobiene a
poliacrilamidei cu Enoxil in raport cu solutia cea mai apropiata este de 1,57...1,87 ori fatd
de speciile de bacterii B.subtilis, B.cereus si Ps.aeruginosa, respectiv si de 1,76 ori fata de
specia de fungi-drojdie C.utilis.

(56) Referinte bibliografice citate in descriere:

1. MD 4290 B1 2014.07.31

(57) Revendicari:

Material polimeric cu proprietdti antimicrobiene, care constd din poliacrilamida
impregnatd cu enotaninuri hidrosolubile cu concentratia de 2,5%, totodatd enotaninurile
hidrosolubile sunt obtinute prin modificarea chimica a enotaninurilor cu peroxid de
hidrogen.

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisinau, Republica Moldova
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Fig. 1
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PAA/EX + 500 mg/g H,0O in Air

PAA/EX + 500 mg/g H,O
in CDCI,

PAA/Ex + 500 mg/g H,0
in CDCI, + TFAA
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